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4 Matérias-primas I: Avaliacdo de recuperacao

Por que razdo os cavacos precisam ser classificados antes de

serem enviados ao cozimento? Como € feita a classificacdo?
Conceituar celulose.

Explicar detalhadamente como se determina o teor de wumidade

da‘celulose.

Explicar os motivos pelos quais se justifica a recuperacao do

licor preto.

Explicar porque a relagdao m® s6lido/m® estéreo & variavel con

forme o diametro das toras.
Diferenciar forma natural e forma florestal de uma arvore.

Qual a causa que impede o desenvolvimento de muitos vegetais
em solos alagados?

*

Definir fator de forma de uma arvore. .

Exemplos de coniferas e folhosas utilizadas na produgao de ce
lulose.
Qual o consumo total anual de madeira de uma fabrica, em m?

estéreo, sabendo-se que:

a) n® dias funcionamento/ano. = 320
b) rendimento do processo ... = 65%
¢) densidade da madeira ..... = 0,4 t/m?
d) diametro médio das toras . = 16 cm
e) relacdo m® so6lido/m® st .. = 0,6233
= 200 t.a.s.

f) producdo diaria da fabrica

CEBF/tor



