ESCOLA ESTADUAL DE 2% GRAU "GOMES JARDIM"

DISCIPLINA: MATERIAS PRIMAS II - AVALIACAO BIMESTRAL data:

CEL. 31
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Explicar detalhadamente o procedimento para maceragao da madeira
pelo método Nitrico-Acético de Barrichelo & Foelkel.

Calcular a quantidade de Celulose necesséria para se produzir 100
gramas de glicose. (tedrico)

- Rendimento da reagdos 95%

Por que torna-se importante o reconhecimento da natureza quimica
da madeira para produgdo de celulose?

Representar a formuls estrutural e indicar a extremidade redutora
e ndo redutora da celuloss.

Mencione a principal hemicelulose das folhosas e a principal hemi
celulose das coniferas.

Discutir a importancia prdtica das hemiceluloses.
Descreva as diferengas entre celulose, hemiceluloss e lignina.

Qual & a importancia da detarminagdo da viscosidade da poipa pro-
duzida na indistria de celulose?

Comentar a respeito dos minerais da madeira s relacionéd-los com a
produgdo da celuloss.

Sabe~se que S celulésa @ a hemicelulose em suas formas naturais

H

na madeira, apresentam cor branca. Po; outro lado, a lignina om
8l absorve luz fora da faixa visivel (asbaixo de 350mm), sendo por
tanto incolor na sua forma natural.

Pergunta-se: Por que razao a polpa produzids & partis
ta matéria pﬁima (celulose, hemicelulose & Jignite.’, &priss:
lorag&o cinza ou marrom?
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